
TEMA PROVA PRATICA 

 

Il candidato proceda alla realizzazione di una quantità di miscela di calcestruzzo sufficiente 

a confezionare 3 cubi di lato 150 mm secondo il seguente mix design: 

 

cemento 32,5R 6,5 kg 

acqua 3,8 lt 

sabbia 6,7 kg 

sabbia mezzana 7,7 kg 

ghiaietto 15,0 kg 

ghiaia 8,7 kg 

 

Con la miscela, proceda alla misura della lavorabilità del calcestruzzo allo stato fresco 

utilizzando il cono di Abrams descrivendone le varie fasi 


